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DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

RECLAMACAO DE CLIENTE

Maquina

cliente alega que não esta dando cobertura na primeira demão nem brilho na

Causa:

Motivo:

Observação:

Setor
encontrado:

10/03/2026 COMERCIALData Reclamante: Superior:

Código: 019VZ061.85 Lote:

0         0-00-000NF nº: Nº série: NºOF: NºOC: 000000

1,000FUNDO ACABTO SEMI BRILHO - REF.: 200 LTDescrição Item Quantidade lote:

0,000Projeto Quantidade

Fonte: Outros

Quantidade devolvida ao estoque (retrabalhada/trocada):

Quantidade devolvida ao estoque (sem retrabalhar):

Ass.

Quantidade retirada

Quantidade sucateada:

Número da OS (retrabalho):

Nº da movimentação:

Nº da movimentação:

Nº da movimentação:

Nº da movimentação:

DESCREVER:

XÉ Procedente a reclamação? SIM NÃO

Ao analisar as retenções dos produtos mencionados, foi observado fosqueamento das peças após aplicado, foi
observado que o diluente 010SV252 lote 003/26 está divergente da formulação, ao diluir ambos os lotes do
componente A com 010SV252 com lote 018/25 o produto obteve um bom desempenho de brilho e cobertura.

AVALIAÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

Anderson11/03/2026 Liberação
condicional?

Data Avaliado Aprovador:

Em caso de SIM, informar os códigos que o problema pode ter ocorrido (uso da qualidade)

Extensão da QN: É necessário avaliar o estoque? SIM NÃO
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TRATATIVA(S) DA NÃO CONFORMIDADE DATA RESPONSÁVELCONCLUÍDO

Ações de Contenção

É necessário Ações SIM NÃO

Observação:
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