
REALFIX COLOMBOREALFIX

ClienteAbertura Dta Entr Observação

Solicitação de Desenvolvimento

Dta Ret Custo SitS.D.P.

Qtde Produto Resultado Obs Item Motivo Prev Entr

Vendedor

08/01/2025 BRENNTAG QUIMICA BRA 22/01/2025 PRODUTO APROVADO, FABI, favor, criar codigo de materia prima
para cadastrarmos a formula. assim que cadastrar favor enformar
admlaboratorio2@realfix.com.br e qualidade@realfix.com.br

22/01/2025 0,0000 F5/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AG-283 EMULSAO DE SILICONE B AGUA LIO Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento hidrofugante para
chapeu

30/03/2025

08/01/2025 FORSCHER IND. COM. P 0,0000 A7/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,0800 AG-284 FORCOAT LS 1303 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo Baysilone OL17. Ao contrario
do Basilon ele possui 52% de solidos com
indicacao de uso de 0,1 a 0,3% de
dosagem o que o torna bem eficaz tanto
em custo quanto tecnicamente.

30/03/2025

16/01/2025 FIBRAPLAST 20/01/2025 20/01/2025 0,0000 F30/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AG-285 ADITIVO P/ HIDROFUGANTE TSZ-6 Teste AMOSTRA DE MATEHidrofugante para chapeu 30/03/2025

16/01/2025 PROX 20/03/2025 20/03/2025 0,0000 F31/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AG-286 MOUSSEX 388 SL Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento aditivo anti espuma
para piso auto nivelante

30/03/2025

16/01/2025 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A32/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AF-245 PIGMENTO EFEITO LUXAN C001 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento pigmento de efeito
Taurus

30/03/2025

16/01/2025 COLORMIX IND. E COM. 17/01/2025 17/01/2025 0,0000 F33/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AF-246 PIGMENTO EFEITO LUXAN E001 Vendido AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento pigmento de efeito
Taurus

30/03/2025

27/01/2025 OSWALDO CRUZ QUIMICA 0,0000 A81/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AP-365 FORTSPERCE 1400 A Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento de tinta para
demarcacao viaria base agua. Esta opcao
e superior a 1000T que ja foi enviada
amostra.

30/05/2025

27/01/2025 UNIVAR 0,0000 A84/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AG-287 ANTI SEDIMENTANTE TROYTHIX 150 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento de
Antisedimentante.

30/03/2025

03/02/2025 UNIVAR BRASIL LTDA - 0,0000 A104/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AS-19 NITROPROPANO ONU 2608 Teste AMOSTRA DE MATENIPAR S- BET305 03/03/2025

03/02/2025 WTECH IND. QUIMICA L 0,0000 A105/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

900,0000 AP-366 Resina WT 022 ONU1866 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA 03/03/2025

12/02/2025 ADEX IND. E COM. DE 0,0000 A152/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

16,0000 AP-370 RESINA ALQUIDICA COM PENTA Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA 12/03/2025

22/02/2023 BASF SA 02/07/2024 02/07/2024 0,0000 F157/23 PAULO CESAR WALTER VIEIRA

0,2000 AG-205 TINUVIN 123 Teste AMOSTRA DE MP (ADESENVOLVIMENTO P/SISTEMAS
ACIDOS EM METAL - MELHOR DO QUE
O G-72 (TINUVIM 292)

24/03/2023
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0,0001 AG-205 TINUVIN 123 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATETESTE EM GEL COAT ACABAMENTO
COM RESISTENCIA A INTEMPERES

02/07/2024

14/02/2025 HOENKA COMERCIAL LTD 27/02/2025 27/02/2025 0,0000 F163/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

2,0000 AS-20 HEXANO Teste AMOSTRA DE MATEAmostra pata teste solicitado por Danielle 14/03/2025

09/05/2024 GE MOMENTIVE PERFORM 13/06/2024 13/06/2024 0,0000 F593/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,3000 AG-21 COATOSIL 2059 Teste AMOSTRA DE MP (AHidrofugante para madeira, mdf e mdp 30/06/2024

0,0010 AG-21 COATOSIL 2059 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATE. 13/06/2024

13/05/2024 BRENNTAG QUIMICA BRA 0,0000 A602/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2500 AG-22 SILRES BS 1001 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento hidrorepelente
ligado a SDP 393/24.

30/08/2024

06/06/2025 BIOFRAGANE PRODUTOS 0,0000 A719/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2500 AG-299 BIOGEL BP Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA MATERIA PRIMA 06/07/2025

0,2500 AG-300 BIOFLOW BF Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA MATERIA PRIMA 06/07/2025

0,2500 AG-301 SIL F 2012 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA MATERIA PRIMA 06/07/2025

0,5000 AG-302 DISPER F90 DO Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA MATERIA PRIMA 05/07/2025

1,0000 AG-303 BF 2772 - CATALISADOR AMINICO Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA DE MATERIA PRIMA 05/07/2025

09/06/2025 BIOFRAGANE PRODUTOS 0,0000 A720/25

1,0000 AP-382 BF2770 RESINA EPOXI MODIFICADO Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA DE MATERIA PRIMA 09/07/2025

1,0000 AP-383 BF2620 RESINA POLIESTER MODIFI Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA DE MATERIA PRIMA 09/07/2025

0,5000 AP-384 BF2951 RESINA POLIISOCIANATO C Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA DE MATERIA PRIMA 09/07/2025

18/06/2024 SOLOFINO 0,0000 A739/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

5,0000 AF-212 DOLOMITA SUPER FINA Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento dolomita barata 30/08/2024

13/06/2025 LUBRIZOL DO BRASIL A 13/06/2025 Produto Aprovado13/06/2025 0,0000 F742/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

2,0000 AWB-02 POLIMEROS DE ESTIRENO CARBOSET Teste AMOSTRA DE MATERIA PRIMA 30/06/2025

0,0010 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATE. 13/06/2025

19/06/2024 INEOS COMPOSITES 02/07/2024 02/07/2024 0,0000 F747/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

20,0000 AP-130 RESINA POLIESTER AROPOL MR 171 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento sacola PP e PE 30/06/2024

0,0001 AP-130 RESINA POLIESTER AROPOL MR 171 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATEDESENVOLVIMENTO GEL COAT
ACABAMENTO INTEMPERISMO

02/07/2024

19/06/2024 POLIMEROS DO BRASIL 0,0000 A748/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

2,0000 AS-17 ESTIRENO Teste AMOSTRA DE MATEDiluente para gel coat 30/07/2024

19/06/2024 WANA 0,0000 A749/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES
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0,2500 AG-27 WANFOAM 531 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento anti espumante
sacola PP e PE

30/07/2024

19/06/2024 REICHHOLD DO BRASIL 0,0000 A750/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

3,6000 AP-131 POLYLITE 10134-00 Teste AMOSTRA DE MATEResina para Gel Coat 30/07/2024

19/06/2024 BIOFRAGANE PRODUTOS 0,0000 A751/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AG-28 BIOBAC BIT 20 AGRO I Teste AMOSTRA DE MATEAlternativa ao Coryna 153 que precipitou
no sistema.

30/08/2024

19/06/2024 BIOFRAGANE PRODUTOS 0,0000 A752/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AG-29 BIOSIL MSK HIDROREPELENTE Teste AMOSTRA DE MATEContratipo G-3934 Silquest A-137 30/07/2024

19/06/2024 SOLOFINO 0,0000 A753/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

5,0000 AF-213 CARBOFIX 60 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento carga para base
agua

30/07/2024

21/06/2024 ALPHA QUIMICA 0,0000 A768/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2500 AG-30 COATOSIL 2812 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo G-38 BYK 375 30/08/2024

24/06/2024 LUBRIZOL DO BRASIL A 0,0000 A778/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,4000 AG-31 PROMOTOR DE ADESAO 2063H Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento promotor de
adesao Eternit

30/07/2024

24/06/2024 LUBRIZOL DO BRASIL A 0,0000 A779/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AG-32 SOLTHIX (TM) 250 Teste AMOSTRA DE MATEAcrilico de varias polaridades para
aumentar a viscosidade

30/08/2024

28/06/2024 BIOFRAGANE PRODUTOS 0,0000 A797/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AG-33 BIOSPERSE 45 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua com sugestao de formula no
anexo desta SDP

30/12/2024

0,1000 AG-34 SIL F 2010 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

0,2000 AG-35 PREVIN 1022 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

0,2000 AG-36 BIODRY HIDRO 26 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

0,2000 AG-37 RUS-OFF SPECIAL Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

0,1000 AF-214 REFLEX MS Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

0,1000 AF-215 REFLEX W Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

0,1000 AF-215 REFLEX W Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024
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2,0000 AP-103 BF 2720 RESINA ESTER EPÓXI HID Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Primer Ester Epoxi
Base Agua conforma sugestao de formula
no anexo desta SDP.

30/12/2024

28/06/2024 TRUE COLOR PIGMENTOS 0,0000 A798/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-216 PIGMENTO VIOLETA 23N TCV02301 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-150 (Violeta Net Colornet)
que esta tixotropico

30/07/2024

28/06/2024 TRUE COLOR PIGMENTOS 0,0000 A799/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-217 PIGMENTO VIOLETA 23N TCV02301 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-150 (Violeta Net Colornet)
que esta tixotropico

30/07/2024

28/06/2024 BIOFRAGANE PRODUTOS 0,0000 A800/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,8000 AP-132 BF 2520 RESINA UREICA BUTILADA Teste AMOSTRA DE MATEContratipo P-42 R. UREIA FORMOL
BUTILADA

30/07/2024

28/06/2024 BRANCOTEX INDS QUIMI 0,0000 A801/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,8000 AP-133 BRANCOCRYL 461 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento sacola PP e PE
Macroplastic

30/07/2024

03/07/2024 IPEL 0,0000 A812/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AG-38 PREVENTOL D2 Teste AMOSTRA DE MATEAlternativa de Biocida para o G-153 que
precipitou no sistema.

30/08/2024

02/07/2025 AMIK DO BRASIL 0,0000 A814/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AF-297 BORATO DE ZINCO Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 02/08/2025

0,2000 AF-298 DECABROMODIFENIL ETANO Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 02/08/2025

05/07/2024 LS LEATHER SOLUTIONS 0,0000 A818/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AG-159 LANGROFIN LEVEL VLM 29 Teste AMOSTRA DE MATEAjuste de estabilidade da Condor. 31/07/2024

03/07/2025 ALFA Q COMERCIO REP. 0,0000 A821/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2500 AG-306 EFKA PB 2001 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 03/08/2025

0,2500 AG-307 EFKA SL 3030 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 03/08/2025

0,2500 AP-387 BASONAT HB 175 MP/X Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 04/08/2025

03/07/2025 CABOT 0,0000 A822/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AF-300 CABOSIL TS-610 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 04/08/2025

03/07/2025 QUANTIQ DISTRIBUIDOR 0,0000 A823/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5650 AF-301 CALCERIS FT LO120 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 04/08/2025

15/07/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A858/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-220 CERAFLOUR 1000 Teste AMOSTRA DE MATEAplicacao em novos desenvolvimentos 30/09/2024

17/07/2024 DISAMTEX INDUSTRIA E 0,0000 A862/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AG-39 HIDRO REPELENTE DISAFOB 455 Teste AMOSTRA DE MATEHidro-repelente para Marcatto. 30/10/2024
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17/07/2024 PQ CORP 0,0000 A863/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,3000 AF-39 SILICA GASIL HP 220 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento silica fosqueante para
linha madeira

30/09/2024

15/07/2025 BOHR QUIMICA 0,0000 A888/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5300 AG-308 EVODUR RM-4020 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 16/08/2025

0,5300 AG-309 EVODUR ULTRA Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 16/08/2025

0,5300 AG-310 EVODUR RM-7000 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA TESTE 16/08/2025

15/07/2025 ALLNEX QUIMICA BRASI 0,0000 A889/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AP-389 SETAMINE US 138 BB -70 (RESINA Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

25/07/2024 IMCD BRASIL COM. IND 0,0000 A890/24 CLAUDIO JOSE DA SILVA

0,1000 AF-10 SILICA ACEMATT OK 390 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento de silica fosqueante
para madeira

30/08/2024

15/07/2025 REVOCHEMICAL 0,0000 A890/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2500 SC-70 SOL.SECANTE DALSEC M4 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

15/07/2025 CCQM - COMERCIAL CAT 0,0000 A891/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AG-311 HIDROQUINONA PO: C24/01384 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

15/07/2025 FORSCHER IND. COM. P 0,0000 A892/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AF-302 SINCAR VIOLETA 6260-004 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-303 PIGMENT VIOLET RTB-03 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-304 SINFAST AMARELO 202-002D Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-305 CINILEX AMARELO SY3C Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-306 HIFIFAST LARANJA HF3R Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-307 PIGMENT VIOLET RTY-04 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-308 HIFIFAST CARMIM HF4B Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-309 CLINILEX VERMELHO DPP SR2P Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

0,2000 AF-310 VERDE DVN - 11055 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 16/08/2025

29/07/2024 COLORNET COMERCIO EX 0,0000 A897/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1400 AG-136 ADDITOL XW 376 Teste AMOSTRA DE MATENovo Desenvolvimento Anti Espumante
para PP/PE (Macroplastic)

30/09/2024

30/07/2024 GE MOMENTIVE PERFORM 0,0000 A902/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AG-40 HIDROFUGANTE COATOSIL PRIM-2 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Hidrofugante pra
chapeu

30/09/2024

31/07/2024 MIRACEMA NUODEX 0,0000 A910/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES
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0,2500 AG-41 CORYNA 115 XL Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento com biocida a base de
Isotiazolinona.

30/09/2024

18/07/2025 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A912/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1080 AG-312 BYK - 2616 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

18/07/2025 G2 ADICOES MINERAIS 0,0000 A913/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,3000 AG-313 DEV - G2D TR - CORR SHIELD / H Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

01/08/2024 DIXEM IMPORTACAO E E 0,0000 A914/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AF-129 PIGMENTO SHTU-591 VIOLETA 23 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-150 VIOLETA NET R 30/09/2024

18/07/2025 BRASILMINAS IND. E C 0,0000 A915/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AF-311 QUARTZO PRODUTOS PARA USO IND Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

1,0000 AF-312 QUARTZO PRODUTOS PARA USO IND Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

1,0000 AF-313 QUARTZO  - 30QU 405100 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

1,0000 AF-314 AREIA QUARTZO PROD PARA USO IN Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

1,0000 AF-315 AREIA QUARTZO PROD PARA USO IN Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

1,0000 AF-316 AREIA QUARTZO PROD PARA USO IN Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 18/08/2025

01/08/2024 SULFIBRA MATRIZ IOME 0,0000 A916/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AF-11 DIOXIDO DE TITANIO THR-218 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-251 e F-252 30/11/2024

01/08/2024 SULFIBRA MATRIZ IOME 0,0000 A919/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AF-14 DIOXIDO DE TITANIO THR-219 (MA Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento de Dioxido de titanio
com mais alvura.

30/11/2024

02/08/2024 QGP QUIMICA GERAL LT 0,0000 A922/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AP-136 RESIN UR 2020 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento Macroplastic, usar as
resinas com aditivo junto com a DEC 380.

30/10/2024

1,0000 AP-137 AERFIX HB 2900 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento Macroplastic, usar as
resinas com aditivo junto com a DEC 380.

30/10/2024

05/08/2024 DYNATECH 0,0000 A923/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1500 AB-11 DYNATINT ALQ AMARELO TP Y 42 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento oxido de ferro
transparente.

30/11/2024

05/08/2024 DYNATECH 0,0000 A924/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1500 AB-13 DYNATINT ALQ VERMELHO OXIDO TP Teste AMOSTRA DE MATEDesensolvimento oxido de ferro
transparente

30/11/2024

06/08/2024 SIGMASIL 0,0000 A928/24 CLAUDIO JOSE DA SILVA

0,1000 AG-42 SILANO SG160 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento silano para metal/epoxi. 30/11/2024

09/08/2024 INEOS COMPOSITES 0,0000 A956/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES
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18,0000 AP-342 AROPOL 147 RESINA POLIESTER IN Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento gel coat 30/10/2024

29/07/2025 VIBRANTZ (FERRO) 0,0000 A960/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AS-26 TEMACOLOR T 26 ORANGE Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,2000 AS-27 TEMACOLOR T 30 BLUE Teste AMOSTRA PARA TESTE 29/07/2025

14/08/2024 BASF SA 0,0000 A965/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AP-343 TINUVIN 5151 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento absorvedor de UV
superior ao Tinuvin 292

30/10/2024

30/07/2025 SANKEM QUIMICA LTDA 0,0000 A966/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1800 AF-327 PRETO SANDYE VB / SBLACK 27 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,1800 AF-328 AZUL SANDYE SB /  S BLUE 70 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,1800 AF-324 AMARELO SANDYE GS / SY 82 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,1800 AF-326 VERMELHO SANDYE GL / SR 122 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,1800 AF-325 ALARANJADO SANDYE GL / SO 62 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,3400 AF-330 SANGEL SK - S2 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,1800 AF-329 AMARELO SANDYE GSD / SY 21 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

30/07/2025 DIXEM IMPORTACAO E E 0,0000 A967/25 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2500 AF-331 PIGMENTO SHTU 452 / VERMELHO 5 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,2500 AF-332 PIGMENTO SHTU 457 - DPP Y / VE Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,2500 AF-333 PIGMENTO SHTU 484 / VERMELHO 4 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

0,2500 AF-334 PIGMENTO SHTU 336 / LARANJA 25 Teste AMOSTRA DE MATEAMOSTRA PARA TESTE 29/08/2025

15/08/2024 ALLNEX QUIMICA BRASI 0,0000 A973/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

2,0000 AP-344 DUROXYN AQ-920 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento tinta azulejo
multifuncional

30/11/2024

15/08/2024 PETRA TECNICA COMERC 0,0000 A974/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

2,0000 AF-15 BARITA 800 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento de barita melhor do que
a F-224

30/09/2024

19/08/2024 COLORNET COMERCIO EX 0,0000 A982/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-221 VIOLETA NET RNC Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-150 Violeta Net R 30/09/2024

19/08/2024 SEARCH 0,0000 A984/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AU-17 SEALADO EA80A 20% TPGDA Teste AMOSTRA DE MATEContra Tipo U-32 Resia Epoxi Acrilato 30/08/2024

19/08/2024 SEARCH 0,0000 A985/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AU-18 ETERCURE 621A-75 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo U-32 Resina Epoxi Acrilato 30/09/2024
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22/08/2024 SULFIBRA FILIAL VIDE 0,0000 A1011/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AF-16 MELHORADOR DE TITANIO TIO-3 Teste AMOSTRA DE MATEMelhorador de titanio - melhora
performance de cargas e da mais
cobertura. Sugerido usar 50% de TiO3
com 50% de titanio. Nao altera a formula
e acidez.

31/12/2024

22/08/2024 PROX 20/03/2025 20/03/2025 0,0000 F1012/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AG-266 SYNTHRO-PON 9 TD Teste AMOSTRA DE MATEContratipo G-41 (ANTI TERRA- 203) -
Prox e mais concentrado e serve para
diversas aplicacoes, em caso de duvida
falar com a area tecnica: Camile (47)
99467-0710

30/12/2024

23/08/2024 KEMPARTS COM INT DE 18/12/2024 18/12/2024 0,0000 F1017/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AP-345 RESINA HIDROCARBONICA HHQ 120 Aprovacao Parcial AMOSTRA DE MATEContratipo P-46. AP-345 vai substituir a
atual resina P-46 R NOVARES que
consumimos a R-YL120 do fornecedor
Kemparts.

31/12/2024

23/08/2024 QUIMIDROL COM E IND. 11/10/2024 11/10/2024 0,0000 F1022/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AF-222 PARAFINA LENTILHAS Aprovacao Total AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento com parafina 30/12/2024

0,0001 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATEAPROVADO COMO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE PARA BASE
SOLVENTE ALQUIDICO

11/10/2024

29/08/2024 BOOM TI02 RFX REPRES 0,0000 A1056/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-13 DIOXIDO DE TITANIO R-95 BOOM Teste AMOSTRA DE MATEContratipar F-251 e/ou F-252 30/03/2025

29/08/2024 BOOM TI02 RFX REPRES 0,0000 A1057/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AF-17 DIOXIDO DE TITANIO R-760 BOOM Teste AMOSTRA DE MATEContratipo para F-251 e/ou F-252 30/03/2025

29/08/2024 BOOM TI02 RFX REPRES 0,0000 A1058/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-18 DIOXIDO DE TITANIO R-730 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-251 e/ou F-252 30/03/2025

29/08/2024 BOOM TI02 RFX REPRES 0,0000 A1059/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AF-18 DIOXIDO DE TITANIO R-730 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-251 e/ou F-252, 30/03/2025

29/08/2024 DYNATECH 0,0000 A1071/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AB-11 DYNATINT ALQ AMARELO TP Y 42 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo B-032 - usar junto com AB-13 30/11/2024

0,5000 AB-13 DYNATINT ALQ VERMELHO OXIDO TP Teste AMOSTRA DE MATEContratipo B-032 - usar junto com AB-11 30/11/2024

02/09/2024 LIBERO 0,0000 A1076/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AP-346 LIBERPOXI 661 S Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento com resina epoxi solida 31/12/2024

05/09/2024 BRENNTAG QUIMICA BRA 0,0000 A1090/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,5000 AF-223 HALOX SZP 391 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento anticorrosivo 30/10/2024
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05/09/2024 EUROAMERICAN 0,0000 A1097/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AP-347 EUROCRYL EBA 900 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento epoxi base agua
multisuperficie.

30/10/2024

10/09/2024 DISAMTEX INDUSTRIA E 09/10/2024 FINALIZADO COMO APROVADO09/10/2024 0,0000 F1113/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,0010 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATEAPROVADO COMO ANTIOXIDANTE
PARA SISTEMAS BA
MULTISUPERFICIES (INCLUINDO
METAL)

09/10/2024

12/09/2024 COLORMIX IND. E COM. 04/12/2024 04/12/2024 0,0000 F1127/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AG-267 BYK 1810 Aprovacao Parcial AMOSTRA DE MATEContratipo BYK 065 porque ele vai sair de
linha em dezembro de 2025.

30/01/2025

12/09/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1128/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AG-268 BYK 1811 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo BYK 066 30/01/2025

12/09/2024 SEARCH 0,0000 A1129/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1000 AP-348 VINYRESIN DMCH Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento no lugar de resina
acrilica monocomponente para
galvanizado

30/12/2024

13/09/2024 ALLNEX QUIMICA BRASI 0,0000 A1137/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

3,0000 AP-349 VIALKYD AQ-611 Teste AMOSTRA DE MATEConfirmar contratipo (em madeira e
metal) para a P-412 da Polimeros

30/12/2024

16/09/2024 DENVER CMC 30/01/2025 30/01/2025 0,0000 F1143/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AF-225 CMC INDUSKOL T-100 M/2 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento CMC para massa. 30/12/2024

16/09/2024 DENVER CMC 0,0000 A1145/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AF-226 CMC INDUSKOL T-2604A Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-14 CMC CARBOXI METIL
CELULOSE

30/12/2024

16/09/2024 DENVER CMC 0,0000 A1146/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AF-227 CMC INDUSKOL T-9000/2 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-14 CMC CARBOXI METIL
CELULOSE

30/12/2024

16/09/2024 RHODIA 0,0000 A1150/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AF-19 SOLSYS RPDE Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento solvente ecologico 30/09/2024

18/09/2024 WANA 0,0000 A1157/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,2000 AF-228 W FILLER W32 (CAULIM) Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Caulim 30/01/2025

18/09/2024 WANA 0,0000 A1158/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

0,1500 AG-270 UREWAN 361 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento modificador
reologico uretanico

30/01/2025

18/09/2024 LIBERO 0,0000 A1159/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AP-353 LIBERHARD 450 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo P-61 especifico Cetepox
1950H.

30/01/2025
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18/09/2024 LIBERO 0,0000 A1161/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

1,0000 AP-354 LIBERHARD 125 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo P-229 Ancamide 261A 30/01/2025

19/09/2024 POLIMEROS DO BRASIL 18/03/2025 18/03/2025 0,0000 F1166/24 WILLIAM RODRIGUES ALVES

3,0000 AP-356 ALKIPOL 478/70A Teste AMOSTRA DE MATEContratipo P-184 RES ALQUIDICA
LONGA SOJA

30/11/2024

24/09/2024 ADEXIM COMEXIM REPRE 0,0000 A1179/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AF-229 EMADOX A4 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento inibidor de
corrosao para sistema acrilico, base agua
monocomponente. Aplicacao
multisuperficie - tipo aco cabono,
aluminio, galvanizado, etc

30/09/2024

24/09/2024 LUMASA PRODUTOS QUIM 0,0000 A1180/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AF-230 NANOGUARD ACP DCP Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento Novo
desenvolvimento inibidor de corrosao
para sistema acrilico, base agua
monocomponente. Aplicacao
multisuperficie - tipo aco cabono,
aluminio, galvanizado, etc

30/11/2024

24/09/2024 MIRACEMA NUODEX 16/10/2024 16/10/2024 0,0000 F1182/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AG-271 LIOSPERSE 657 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATEContratipo G-54 Lecitina de soja 15/10/2024

24/09/2024 MIRACEMA NUODEX 16/10/2024 16/10/2024 0,0000 F1183/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AG-272 LIOSPERSE 661 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo G-54 Lecitina de soja 30/12/2024

27/09/2024 ALLNEX QUIMICA BRASI 0,0000 A1199/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AP-357 VIALKYD AQ-815 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento verniz externo alta
resistencia - indicado usar com tinuvim
292 + hals tinuvim 1130

30/01/2025

27/09/2024 BASF 0,0000 A1200/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1500 AG-269 TINUVIN 1130 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento verniz externo alta
resistencia - usar com a resina AQ-815 e
o tinuvin 292

30/01/2025

08/10/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1236/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5900 AG-273 ANTI ESPUMANTE BYK 1765 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento anti espumante
epoxi alto desempenho

30/01/2025

15/10/2024 SULFIBRA FILIAL VIDE 25/10/2024 REPROVADA25/10/2024 0,0000 F1250/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AF-231 DIOXIDO DE TITANIO BASE CLORO Reprovado AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento titanio contratipo
R902 para berco

25/10/2024

15/10/2024 SULFIBRA FILIAL VIDE 25/10/2024 REPROVADO25/10/2024 0,0000 F1251/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AF-232 DIOXIDO DE TITANIO BASE CLORO Reprovado AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento CT T902 para
berco

25/10/2024

15/10/2024 WTECH IND. QUIMICA L 0,0000 A1253/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO
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1,0000 AP-358 RESINA TERMOPLAST ACRILICA EST Teste AMOSTRA DE MATEContratipo P-44 - sendo alternativa da
WT010 com custo melhor e com
producao constante.

30/01/2025

15/10/2024 WTECH IND. QUIMICA L 0,0000 A1254/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AP-359 RESINA ALQUIDICA CURTA EM OLEO Teste AMOSTRA DE MATEVerificar possiveis aplicacoes e contratipo
para resina alquidica curta soja (P-411 /
P-414)

30/01/2025

15/10/2024 WTECH IND. QUIMICA L 0,0000 A1255/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AP-360 RESINA ALQUIDICA CURTA EM OLEO Teste AMOSTRA DE MATENovas aplicacoes resina alquidica curta
alto solidos (Ver com quem contratipa, se
P-412 ou outras)

30/01/2025

18/10/2024 IMERYS 25/10/2024 25/10/2024 0,0000 F1268/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

5,0000 AF-233 SACA C Reprovado AMOSTRA DE MATEContratipo F-13 - Saca B 25/10/2024

22/10/2024 IMERYS 0,0000 A1279/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AF-234 SACA INK PLUS Reprovado AMOSTRA DE MATEContratipo F-13 Saca B 30/11/2024

23/10/2024 MONTE PASCOAL 0,0000 A1286/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AF-235 MP22 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-13 Saca B 30/11/2024

23/10/2024 MINERACAO DE CAULIM 0,0000 A1287/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

1,0000 AF-236 MPB 01 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-13 Saca B 30/11/2024

23/10/2024 DINACO 0,0000 A1288/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AG-274 UNIQSPERSE P-193 Teste AMOSTRA DE MATEAlternativa ao U-203 que esta
amarelando a laca.

30/11/2024

23/10/2024 ELEMENTIS 19/11/2024 19/11/2024 0,0000 F1289/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

3,0000 AF-237 BENGEL 908 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATEContratipo F-308 Claytone HY (OBS: ver
para outras aplicacoes de baixa a media
polaridade)

19/11/2024

23/10/2024 ELEMENTIS 19/11/2024 19/11/2024 0,0000 F1290/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

3,0000 AF-238 BENGEL 818 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATEContratipo F-58 (Bengel de baixa
polaridade)

19/11/2024

25/10/2024 ANASTACIO 0,0000 A1299/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AF-239 DIOXIDO DE TITANIO R996 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo R902 para desenvolvimento
tinta para berco

20/01/2025

28/10/2024 CABOT 13/01/2025 FABIANA favor criar um novo codigo para esse produto. assim que
criar esse novo codigo avisar laboratorio. att

10/01/2025 0,0000 F1310/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AF-240 SILICA PIROGENICA AMORFA CABOS Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-227 para HDK N20 da
Wacker

30/01/2025

11/11/2024 IMCD BRASIL COM. IND 13/01/2025 13/01/2025 0,0000 F1352/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AF-241 SILICA FOSQUEANTE ACEMATT TS 1 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento silica fosqueante
madeira.

30/03/2025

11/11/2024 VITACOR COMERCIO PRO 09/12/2024 09/12/2024 0,0000 F1353/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO
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0,1000 AF-242 AMARELO TRANSCOR CP04 Reprovado AMOSTRA DE MATERO do cliente BO (redesenvolvimento de
amarelo com tixotropia)

30/01/2025

19/11/2024 GE MOMENTIVE PERFORM 0,0000 A1370/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AG-275 COATOSIL 2816 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo Baysilone OL 17 - Alto brilho,
alto slip, inibir cratera, evitar casca de
laranja

30/03/2025

19/11/2024 COLORS 0,0000 A1377/24

0,2000 ABA-07 C SPERSE VERMELHO RAR PR 254 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento de  vermelho amarelado
limpo

30/12/2024

28/11/2024 BRENNTAG QUIMICA BRA 0,0000 A1391/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,5000 AF-250 DIOXIDO DE TITANIO TIONA 592 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo Dioxido de Titanio F-251 e
F-252

30/03/2025

28/11/2024 DYNATECH 28/11/2024 28/11/2024 0,0000 F1392/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1500 ABA-08 C SPERSE AZUL BBG Aprovacao Total AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento de azul mais limpo 30/12/2024

29/11/2024 MINERACAO SAO JUDAS 04/12/2024 04/12/2024 0,0000 F1400/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

30,0000 AF-251 TALCO SJM 635 Aprovacao Total AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento para atendender
SDP de cliente com talco micronizado

30/12/2024

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1402/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-09 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar os concentrados base agua
verde que temos homologados.

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1403/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-010 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar concentrado base agua preto
que temos homologado.

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1405/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-012 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar concentrado base agua
branco homologado.

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1406/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-013 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar concentrado base agua
vermelho homologado

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1407/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-014 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar concentrado base agua
laranja homologado.

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1408/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-015 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEAlternativa aos concentrado base agua
amarelos homologados.

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1409/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-016 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar concentrado base agua
amarelo homologados.

30/03/2025

02/12/2024 COLORS 0,0000 A1410/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 ABA-017 CONCENTRADO BASE AGUA C SPERSE Teste AMOSTRA DE MATEContratipar concentrado base agua
amarelo homologado

30/03/2025
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03/12/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1414/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,4300 AG-277 BYK 054 Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolvimento de anti espumante para
epoxi.

30/01/2025

03/12/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1415/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,4300 AG-276 BYK LP D 25789 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo G-33 BYK 052 que esta sendo
descontinuado

30/01/2025

04/12/2024 ELEMENTIS 0,0000 A1417/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,2000 AF-252 BENTONE 54 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-308 CLAYTONE HY 30/03/2025

04/12/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1419/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

0,0600 AF-278 RHEOBYK H 3300 VF Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento modificador
reologico - viscosidade

30/03/2025

04/12/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1420/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

0,0600 AF-279 RHEOBYK L 1400 VF Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento nivelante base
agua

30/03/2025

04/12/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1421/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

0,0600 AF-280 RHEOBYK 420 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento anti sedimentante 30/03/2025

04/12/2024 COLORMIX IND. E COM. 0,0000 A1422/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

0,0630 AF-281 ANTI TERRA 250 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento umectante e
dispersante, controle de floculacao, evitar
a sedimentacao.

30/03/2025

05/12/2024 TRANSCOR IND. PIGM E 0,0000 A1426/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AF-243 AMARELO TRANSCOR HSN Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento concentrado
amarelo flexo BO

30/01/2025

05/12/2024 TRANSCOR IND. PIGM E 0,0000 A1427/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,1000 AF-244 AMARELO TRANSCOR YEP Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento concentrado
amarelo flexo BO.

31/01/2025

09/12/2024 OSWALDO CRUZ QUIMICA 0,0000 A1434/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

1,0000 AP-364 FORTCRYL 7100 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento tinta demarcacao
viaria base agua.

30/01/2025

09/12/2024 OSWALDO CRUZ QUIMICA 0,0000 A1435/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

1,0000 AP-363 FORTCRYL 6074 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento tinta demarcacao
viaria base agua.

30/01/2025

09/12/2024 OSWALDO CRUZ QUIMICA 0,0000 A1436/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

1,0000 AP-362 FORTSPERCE 1000T Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento tinta demarcacao
viaria base agua.

30/01/2025

11/12/2024 DISAMTEX INDUSTRIA E 0,0000 A1439/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA

0,2000 AG-281 REOSTAB 711 Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento tinta demarcacao
viaria

28/02/2025

11/12/2024 DISAMTEX INDUSTRIA E 0,0000 A1440/24 ANDERSON RODRIGUES OTICA
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REALFIX COLOMBOREALFIX

ClienteAbertura Dta Entr Observação

Solicitação de Desenvolvimento

Dta Ret Custo SitS.D.P.

Qtde Produto Resultado Obs Item Motivo Prev Entr

Vendedor

0,2000 AG-282 DISACOAT LA 400 S Teste AMOSTRA DE MATENovo desenvolvimento tinta demarcacao
viaria base agua.

28/02/2025

11/12/2024 IMERYS 0,0000 A1442/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

500,0000 AF-234 SACA INK PLUS Teste AMOSTRA DE MATEDesenvolver uma blenda com o F-313
para substituir o F-13 (Obs.: o Saca Ink
Plus ja teve compra de 500kg e esta no
cadastro definitivo F-613)

28/02/2025

18/12/2024 METACHEM INDUSTRIA E 0,0000 A1448/24 DANIELLE PATRICIA DO NASCIMENTO

0,7000 AF-253 PANGEL B20 Teste AMOSTRA DE MATEContratipo F-58 e Claytone HY 18/03/2025
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REALFIX COLOMBOREALFIX

ClienteAbertura Dta Entr Observação

Solicitação de Desenvolvimento

Dta Ret Custo SitS.D.P.

Qtde Produto Resultado Obs Item Motivo Prev Entr

Vendedor

Resumo Totalizador Motivos Qtde %

2,0000 1,00

AMOSTRA DE MAT 195,000 97,98

AMOSTRA DE MP ( 2,0000 1,00

Resumo Totalizador Resultados Qtde %

Aprovacao Parcial 2,0000 1,00

Aprovacao Total 12,0000 6,03

Reprovado 5,0000 2,51

Teste 179,000 89,94

Vendido 1,0000 0,50

Total de SDPs -> 150
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